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(F.F.) = % que pasa por el tamiz nº 200 
(F.G.) = 100 - (F.F.) 
% arena = % que pasa por el tamiz nº 4 - (F.F.) 
% grava = (F.G.) - % arena 

ANALISIS GRANULOMETRICO 

SUELOS ALTAMENTE ORGANICOS 
(Pt) 

Color: marrón oscuro a negro 
Olor característico 

SUELOS DE PARTICULAS GRUESAS 
(F.G.) > (F.F.) 

ARENAS (S) 
% arena ≥ % grava 

GRAVAS (G) 
% grava > % arena 

HOJA 4 HOJA 6 
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F.F. orgánica (O) 
−= ww LL  

HOJA 2 

SUELOS DE PARTICULAS FINAS 
(F.F.) ≥ (F.G.) 
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GRAVAS (G) 

% grava > % arena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Si la cantidad de arena es igual o mayor del 15 % se añadirá "con arena". 

LIMITES DE ATTERBERG 
wL, wP, IP, Carta de Casagrande 

(F.F.) < 5 % (F.F.) > 12 % 5 % ≤ (F.F.) ≤ 12 % 

CU ≥ 4 
y 

1 ≤ CC ≤ 3

CU < 4 
y/o 

(CC < 1 ó CC > 3) 

GW 
Grava bien graduada1 

GP 
Grava mal graduada1 

Bajo “línea A” 
o 

IP < 4 

Sobre “línea A” 
y 

4 ≤ IP ≤ 7 

Sobre “línea A” 
e 

IP > 7 

GM 
Grava limosa1 

GM-GC 
Grava limosa arcillosa1 

HOJA 3 

GC 
Grava arcillosa1 
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1 Si la cantidad de arena es igual o mayor del 15 % se añadirá "con arena". 

CU ≥ 4 
y 

1 ≤ CC ≤ 3

Bajo “línea A” 
o 

IP < 4 

GW-GM 
Grava bien graduada 

con limo1 

Sobre “línea A” 
y 

4 ≤ IP ≤ 7 

GW-GC 
Grava bien graduada  

con arcilla limosa1 

Sobre “línea A” 
e 

IP > 7 

GW-GC 
Grava bien graduada 

con arcilla1 

Bajo “línea A” 
o 

IP < 4 

GP-GM 
Grava mal graduada 

con limo1 

Sobre “línea A” 
y 

4 ≤ IP ≤ 7 

GP-GC 
Grava mal graduada  

con arcilla limosa1 

Sobre “línea A” 
e 

IP > 7 

GP-GC 
Grava mal graduada 

con arcilla1 

LIMITES DE ATTERBERG 
wL, wP, IP, Carta de Casagrande 

CU < 4 
y/o 

(CC < 1 ó CC > 3) 

LIMITES DE ATTERBERG 
wL, wP, IP, Carta de Casagrande 
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ARENAS (S) 

% arena ≥ % grava  

 

 

(F.F.) < 5 %  5 % ≤ (F.F.) ≤ 12 % (F.F.) > 12 % 

 

LIMITES DE ATTERBERG 
wL, wP, IP, Carta de Casagrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Si la cantidad de grava es igual o mayor del 15 % se añadirá "con grava". 

CU ≥ 6 
y 

1 ≤ CC ≤ 3

CU < 6 
y/o 

(CC < 1 ó CC > 3) 

SW 
Arena bien graduada2 

SP 
Arena mal graduada2 

Bajo “línea A” 
o 

IP < 4 

Sobre “línea A” 
y 

4 ≤ IP ≤ 7 

Sobre “línea A” 
e 

IP > 7 

SM 
Arena limosa2 

SC 
Arena arcillosa2 

SM-SC 
Arena limosa arcillosa2 

HOJA 5 
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2 Si la cantidad de grava es igual o mayor del 15 % se añadirá "con grava". 

CU ≥ 6 
y 

1 ≤ CC ≤ 3

Bajo “línea A” 
o 

IP < 4 

SW-SM 
Arena bien graduada 

con limo2 

Sobre “línea A” 
y 

4 ≤ IP ≤ 7 

SW-SC 
Arena bien graduada  

con arcilla limosa2 

Sobre “línea A” 
e 

IP > 7 

SW-SC 
Arena bien graduada 

con arcilla2 

CU < 6 
y/o 

(CC < 1 ó CC > 3) 

LIMITES DE ATTERBERG 
wL, wP, IP, Carta de Casagrande 

Bajo “línea A” 
o 

IP < 4 

SP-SM 
Arena mal graduada 

con limo2 

Sobre “línea A” 
y 

4 ≤ IP ≤ 7 

SP-SC 
Arena mal graduada  

con arcilla limosa2 

Sobre “línea A” 
e 

IP > 7 

SP-SC 
Arena mal graduada 

con arcilla2 

LIMITES DE ATTERBERG 
wL, wP, IP, Carta de Casagrande 
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SUELOS DE PARTICULAS FINAS: (F.F.) ≥ (F.G.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3El resto del diagrama es igual que el del limo, ML. Unicamente hay que sustituir "ML, Limo" por "OL, Limo orgánico". 
4El resto del diagrama es igual que el del limo, ML. Unicamente hay que sustituir "ML, Limo" por "CL-ML, Arcilla limosa". 
5El resto del diagrama es igual que el del limo, ML. Unicamente hay que sustituir "ML, Limo" por "OL, Arcilla orgánica". 
6El resto del diagrama es igual que el del limo, ML. Unicamente hay que sustituir "ML, Limo" por "CL, Arcilla ligera". 

LIMITES DE ATTERBERG 
wL, wP, IP, Carta de Casagrande 

wL < 50 wL  ≥ 50 

Bajo “línea A” 
o 

IP < 4 

Sobre “línea A” 
y 

4 ≤ IP ≤ 7 

HOJA 7 Sobre “línea A” 
e 

IP > 7 

ML 
Limo 

CL-ML 
Arcilla limosa 

CL 
Arcilla ligera 

HOJA 8 HOJA 8(4) HOJA 8(6) 

75'0
w
w

L

L ≥−

+

 75'0
w
w

L

L ≥−

+

 

OL 
Arcilla orgánica 

HOJA 8(5) 

75'0
w
w

L

L <−

+

 75'0
w
w

L

L ≥−

+

 

OL 
Limo orgánico 

75'0
w
w

L

L <−

+

 

HOJA 8(3) 

También denominada: 
Arcilla magra o arcilla 
de baja plasticidad 
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SUELOS DE PARTICULAS FINAS: (F.F.) ≥ (F.G.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7El resto del diagrama es igual que el del limo, ML. Unicamente hay que sustituir "ML, Limo" por "MH, Limo elástico". 
8El resto del diagrama es igual que el del limo, ML. Unicamente hay que sustituir "ML, Limo" por "OH, Limo orgánico". 
9El resto del diagrama es igual que el del limo, ML. Unicamente hay que sustituir "ML, Limo" por "CH, Arcilla pastosa". 
10El resto del diagrama es igual que el del limo, ML. Unicamente hay que sustituir "ML, Limo" por "OH, Arcilla orgánica". 

LIMITES DE ATTERBERG 
wL, wP, IP, Carta de Casagrande 

wL < 50 wL  ≥ 50 

Bajo “línea A” 
HOJA 6 

Sobre “línea A” 

MH 
Limo elástico 

CH 
Arcilla pastosa 

HOJA 8(7) HOJA 8(9) 

75'0
w
w

L

L ≥−

+

 75'0
w
w

L

L <−

+

 

OH 
Limo orgánico 

HOJA 8(8) 

75'0
w
w

L

L ≥−

+

 75'0
w
w

L

L <−

+

 

OH 
Arcilla orgánica 

HOJA 8(10) 

También denominada: 
Arcilla grasa o arcilla de 
alta plasticidad 
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 ML 
Limo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

50 % > (F.G.) ≥ 30 % 

% arena ≥ % grava % arena < % grava 

% grava < 15 % % grava ≥ 15 % 

ML 
Limo arenoso 

ML 
Limo arenoso 

con grava 

% arena < 15 % % arena ≥ 15 % 

ML 
Limo gravoso 

ML 
Limo gravoso 

con arena 

% arena ≥ % grava 

(F.G.) < 15 % 

ML, Limo 

29 % ≥ (F.G.) ≥ 15 % 

% arena < % grava 

ML 
Limo con arena

ML 
Limo con grava 


